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APPENDIX

The surface area (BET) determination analysis of the Tavan Tolgoi IV initial coal (a) and activated carbon (b) obtained from it
Анализ определения площади поверхности (по методу Брунауэра – Эммета – Теллера) исходного угля (a)  
и активированного угля на его основе (b) угольного месторождения Таван Толгой IV

The surface area (BET) determination analysis of the Nariin Sukhait initial coal (a) and activated carbon (b) obtained from it
Анализ определения площади поверхности (по методу Брунауэра – Эммета – Теллера) исходного угля (a)  
и активированного угля на его основе (b) угольного месторождения Нарийн Сухаит

The surface area (BET) determination analysis of the Saikhan-Ovoo initial coal (a) and activated carbon (b) obtained from it
Анализ определения площади поверхности (по методу Брунауэра – Эммета – Теллера) исходного угля (a)  
и активированного угля на его основе (b) угольного месторождения Сайхан-Овоо
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